






Срок службы изделия  

Условия  
эксплуатации 
ГОСТ 15150  

Тип атмосферы  
ГОСТ 15150  

Категория коррозионной стойкости среды  
по ГОСТ 9.104  

С2 
(низкая)  

С3 
(средняя)  

С4 
(высокая)  

С5 
(очень высокая)  

УХЛ1, ХЛ1  

I 
(условно -чистая)  

50 
(FIT 30)  

   

II 
(промышленная)  

 
20 

(FIT15)  
15 

(FIT10)  
8 

(FIT5) 
 

Срок службы лакокрасочного покрытия панелей, столбов, калиток  

Условия  
эксплуатации 
ГОСТ 15150  

Тип атмосферы  
ГОСТ 15150  

Категория коррозионной стойкости среды  
по ГОСТ 9.104  

С2 
(низкая)  

С3 
(средняя)  

С4 
(высокая)  

С5  
(очень высокая)  

УХЛ1, ХЛ1  

I 
(условно -чистая)  

20    

II 
(промышленная)  

 15 10 5 
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